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INTRODUCAO

A escolha do tema vem do fato de que este tipo de
britadores estd sendo cada vez mais usado por construtoras
e, mais recentemente, também por pedreiras, com
excelentes resultados quando se necessita grande produgao
de finos. Por outro lado, é uma tecnologia relativamente
nova e, em fungio disso, temos visto alguns casos mal
sucedidos por falta de maior conhecimento sobre as
caracteristicas desses equipamentos.

Espero, portanto, com essa apresentacdo contribuir para o
uso mais efetivo desse tipo de britador que julgo, através
de uma experiéncia de vdrios anos, ter demonstrado um
desempenho muito bom. Vem também complementar a
linha dos britadores convencionais. Trata-se de dar uma
idéia geral, um primeiro contato, uma apresentacao mais
conceitual. Vou dar uma répida idéia da situagao dos VSI
no Brasil, tipos e caracteristicas construtivas, aspectos
operacionais e algumas aplicagoes tipicas bem resumidas.

CONCEITOS BASICOS

Vou falar de alguns termos que talvez nao seja familiar
para a maioria:

-VSI (Vertical Shaft Impactor) — Impactador de Eixo Vertical
é um tipo de britador que usa um conceito bem diferente
dos britadores tradicionais.

-autégeno — € um processo mineral, uma agdo de britagem
que usa o proprio material para britar contra ele mesmo;
particularmente, na apresentagao, referimos a um tipo de
VSIL

‘Shoe and Anvil — ndo encontrei uma traducao muito boa
para o portugués e preferi adotar o termo original em
inglés, que, ao pé da letra, significa “sapata e bigorna”;
acho estranho chamar um britador de “sapata e bigorna”,
portanto vamos manter o nome original; é um tipo de
britador que usa a agao de britagem de rocha (material)
contra metal.

indice de abrasao —~ muita gente o confunde com o Indice
Los Angeles, mas é um parametro um pouco diferente; esse
indice de abrasdo ¢ conhecido como Pensilvdnia e mede o
poder do material de desgastar as pecas metélicas do
britador sujeitas a desgaste.

‘work index (WI) — é um parametro que indica a resisténcia
do material.

-cone — gostaria que entendessem o termo como “britadores
conicos de tltima geracdao”; gostaria que esquecessem 0s
“conicos antigos”; hoje temos os “coénicos modernos” que,
através dos avangos mecanicos, conseguem competir quase
em igualdade com os britadores VSL
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CRONOLOGIA DOS BRITADORES VSI

Os VSI foram desenvolvidos nos anos 70. Portanto, tém
cerca de 30 anos. Esse periodo de tempo para a tecnologia
de britagem significa que os VSI estao ainda na fase de
infancia, comparados a outros britadores com tecnologia
ja centendria.

No Brasil, ele é ainda mais recente, tendo sido introduzidos
nos anos 90. Temos aproximadamente 100 unidades em
uso,

sendo 85% autégenos e 15% Shoe and Anvil . O uso
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